  № п/п


Высота  поднятия  маятника  до  опыта , h   ( м )
Высота  поднятия  маятника  после  опыта , h   , ( м ) 
tº   испытуемого  образца , ( ºС ) 
S  поперечного  сечения  , ( м² )
Ударная  вязкость  а  ( Дж / м² ) 

1
0,735


0,49
20
0,62*10
102665

2
0,735


0,5
20
0,62*10
100670

3
0,735


0,4
50
0,62*10
143344

4
0,735


0,42
50
0,62*10
139940

5
0,735


0,47
-20
0,62*10
77098

6
0,735


0,46
-20
0,62*10
80008

7
0,735


0,415
-10
0,62*10
87093,5

8
0,735


0,44
-10
0,62*10
88595

9
0,735


0,42
0
0,62*10
94601,6

10
0,735


0,425
0
0,62*10
93100

11
0,735


0,41
10
0,62*10
97605

12
0,735


0,415
10
0,62*10
96103

