   Таблица 4.3. – Нормы расхода материала на элимент кровельного покрытия и водосливной системы

Наименование

элемента
Расход материала на еденицу изделия, кг.


Металл

(черн., оцинк.)
Полимер

для покрытия

1. Желоб
1,4
0,08

2. Воронка 
1,5
0,6

3. Колено
0,8
0,3

4. Кронштейн желоба
0,55
0,011

5. Кронштейн водостока
0,55
0,011

6. Конек простой
2,5
0,15

7. Конек фигурный
3,0
0,16

8. Переход в желоб
2,5
0,3

9. Ендовая 
5,0
0,6

10. Фронтонное покрытие
5,0
0,6

11. Оконный отлив
1,4
0,3

12. Отвод от стены
4,0
0,08

13. Металлическая черепица
15,0
0,6

14. Водосточная труба
1,3
0,015

